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一、用  途：用于油田石油钻井液固体润滑剂。 

二、质量指标： 

项  目 指  标 

产品规格： 20～40目（425-850微米） 

外观： 玻璃微珠洁净、透明、无明显杂质。 

杂质 % ≤5 

比重   g/cm³ 2.4～2.6 

组成成份 钠钙玻璃组成 SiO2含量>62％ 

圆度 >80％ 

机械性能 抗压强度 2100 kg/cm
2
 显微硬度

5000 kg/cm 

化学性能 耐酸性在 20%HCL 溶液中煮沸 4 小

时失重 0.0095 mg /cm
2
 

在 20% H2SO4溶液中煮沸 4 小时失

重 0.0095mg/cm
2
 

耐碱性在 1%NaOH 溶液中煮沸 4 小

时失重 0.42mg/cm
2
 

三、执行标准：企业标准。 

四、包装：塑料防水编织袋装，净重 25kg。 
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